O

CrtaHpapT Ka4yecTtBa Qualitatsvorgaben Oberflache
NOKPbITUS OKOHHbIX py4ek HOPPE HOPPE-Fenstergriffe
Mopenb BOGOTA 0960-1 Model BOGOTA 0960-1
ponyckaemble ageceKTbl Ha NMueBown Fehlern auf der primaren Oberflache
CTOPOHE PY4KMU zulassig

He OoSbLLE YeM OHO "4epHoe" NATHO aMameTpom nicht  mehr als  ein  ,schwarzer" Fleck
<0,5 mm Ha paccTosaHnK (Durchmesser < 0,5 mm)

He 60SbLUe YeM OfMH BYropoK pasmMepoM < 1 MM nicht mehr als ein Pickel < 1 mm




"CTrpaemble"” 3arpsasHeHNs

HOPPE'(D

Klika pro Vas.

»<abwischbare" Verschmutzungen
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OPPE(®

paonyckaemble aedeKTbl Ha APYrnx CTopoHax Fehlern auf der sekundaren
pyy4ku Oberflache zulassig
CMa3Ka Mexxay Py4YKOM 1 KPbILLKOW PO3ETKM Fett zwischen Giriff und Abdeckkappe

MakCMyM OBa 6yropka pasmepom < 1,5 mwm Max. zwei Pickel < 1,5 mm
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